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ABSTRAK 

 

Kebutuhan batu bata yang semakin meningkat dan kerusakan tanah yang 

disebabkan oleh pembuatan batu bata menjadi masalah di lapangan yang harus 

segera diatasi. Batako sebagai alternatif pengganti batu bata untuk pembuatan 

dinding diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu alternatif 

yang akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah batako dengan 

bahan tambah kulit padi (brand). Maksudnya dari untuk melakukan pencampuran 

sekam padi dalam pembuatan batako.Tujuannya adalah untuk mengetahui 

penyerapan air (absorpsi) batako yang telah di campur sekampadi. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen yang merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. 

Rancangan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan 

sekam padi sebagai bahan tambah dalam pembuatan batako ringan yang di tinjau 

dari penyerapan air. Komposisi yang digunakan antara pasir, semen Portland dan 

air dengan perbandingan 1 PCsemen : 5 PS pasir.Batako ringan yang dibuat dan 

diuji dengan campuran 0%, 20% dan 40% dengan pengurangan pasir. Hasil 

pengujian daya serap air batako ringan di dapat rata-rata pada batako normal 0% 

sebesar 18% , 20% sebesar 15% dan 40% sebesar 11,88% pada umur batako 28 

hari. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan. Penambahan sekam padi pada 

batako membuat batako yang dihasilkan memiliki nilai daya serap air yang 

semakin menurun. 
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ABSTRACT 

 

Needs are increasing bricks and soil damage caused by the brick kiln to be a 

problem in the field that should be addressed immediately. As an alternative to 

adobe bricks for the manufacture of wall is expected to overcome these problems. 

One of the alternatives that will be used to solve the problem is brick with added 

material rice husk. That is to do the mixing of rice husks in brick-making. The 

goal is to determine water absorption (absorption) bricks have been mixed rice 

husk.The study design used is an experimental method which is the research 

methods used to find the effect of treatment (treatment) specific. The study design 

is intended to determine the effect of the use of rice husk as an added ingredient in 

the manufacture of lightweight concrete blocks that in the review of water 

absorption. The composition is used between sand, Portland cement and water 

with a ratio of 1 PC: 5 PS. Lightweight concrete blocks were created and tested 

with a mixture of 0%, 20% and 40% with a reduction of sand. Results of testing 

water absorption, light brick can average the normal brick 0% 18%, 20% of 15% 

and 40% of 11,88% at 28 days of age adobe. Based on the results of research and 

discussion that has been described previously, it can be concluded. The addition 

of rice husks in brick making brick produced has a water absorption value 

decreases. 
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